
Stirnrad - Modul-Formeln und Zugabe für die Verzinkung
Formeln für Modul-Stirnräder und der Flankenspielverlust eines verzinkten Radpaars (20 Grad, beide Räder verzinkt) -

https://www.ekinsun.com/de/stirnrad-nach-mass/

Formeln Modul-Verzahnung

Maß Formel

Modul m m = da / (z + 2)

Teilkreis d d = m x z

Kopfkreis da da = m x (z + 2)

Fußkreis df ca. m x (z - 2,5)

Teilung p p = pi x m

Achsabstand a a = m x (z1 + z2) / 2

Flankenspielverlust durch Verzinkung

Verzinkung Zink je Flanke Zahndicke + Spiel weniger (Paar)

Fe/Zn 5 5 µm 0,011 mm 0,021 mm

Fe/Zn 8 8 µm 0,017 mm 0,034 mm

Fe/Zn 12 12 µm 0,026 mm 0,051 mm

Werte für die Mindestdicke nach ISO 2081; an Zahnköpfen und Kanten baut Zink mehr auf. Über etwa 31 HRC gehärtete Zähne nach dem Verzinken

entgasen (ISO 9588).


